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TEXORA S.A. 
AVDA. PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA 9931 QUILICURA SANTIAGO CHILE 

 
La(s) siguiente(s) muestra(s) fue(n) enviada(s) e identificada(s) en nombre del cliente como: 
 
Descripción de la muestra : TEJIDO DE PUNTO:100%POLIÉSTER EN AZUL MARINO (TEJIDO EN SECO 

100%POLIÉSTER) 
 
Comprador (a) : / 
SGS Interno Ref.No. : / 
Nº Ref Interno :  
Muestra Color : (A)AZUL MARINO 

    Composición : (A)100%POLYESTER 
Uso Final : / 
Ancho de la Tela : / 
Tamaño del hilo : / 
Construcción : / 
Peso de la Tela : / 
Ref. No. : / 
Estilo No. : 01221,01241,02386,02406 
Lote No./Código de Lote : / 
Nº de Pedido : S-22,23,24 
Artículo No. : / 
Temporada : / 
Elemento No. : / 
Modelo No. : / 
No. Correo : / 
Lote No. : / 
Departmento : / 
Categoria : ADULTO 
Carta de Crédito NO. : / 
Fabricante : XIANGSHAN SHUANGCHEN KNITTING CLOTHING FACTORY 
Recopilación : / 
Rango de tamaño : / 
Rango de edad : / 
Agente : / 
Proveedor : XIANGSHAN SHUANGCHEN KNITTING CLOTHING FACTORY 
Tipo de producto : / 
Etapa de producción : / 
Nombre de Estilo : / 
País de Origen : - 
Paìs de Destino : Chile 
Volver a probar : No 
No. anterior : / 
Ajuste de la prenda : / 
Tinte de Pigmento : / 
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FPU No. : / 
Other Info. : / 
Fabric : / 
GPU No. : / 
Claimed Type/Level : / 

 
 

Sample Receiving Date : 17 de mayo 2022 
Testing Period : 17 de mayo 2022 – 17 Junio 2022 
Test Result(s) : A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en 

este informe de prueba se refieren solo a la(s) muestra(s) analizada(s), 
para obtener más detalles, consulte la(s) página(s) siguiente(s). 

 

Prueba realizada : Prueba(s) seleccionada(s) según solicitado por el solicitante 

 

Firmado para y en representación de 
 
 
 

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Sucursal de Ningbo 
 
 
 

Rita Chen (Account Executive) 
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Resultado de la Prueba 

 
Actividad antimicrobiana*** 

 
 

Método de prueba: AATCC 100-2019 Método de prueba para acabados antibacterianos en materiales textiles:  
 
 
Después de 30 lavados 
 

  
       Organismo(s) de prueba    Escherichia coli ATCC 8739  Staphylococcus aureus ATCC 

          6538 
 
 
Concentración de bacterias (CFU/ml)   1.7x10^5   1.5x10^5 
         

 
Muestra de prueba tratada: en  "0H"   1.7x10^5   1.4x10^5  
tiempo de contacto (CFU/muestra)      
   
Muestra de prueba tratada: en  "24H"    3.1x10^7   8.4x10^6   
tiempo de contacto (CFU/muestra) 
 
Muestra de control sin tratar: a “0H”    1.7x10^5   1.5x10^5   
tiempo de contacto (CFU/muestra) 
 
Muestra de control sin tratar: a "24 horas"  3.6x10^    1.0x10^8  
tiempo de contacto (CFU/muestra) 
 
Control de viabilidad:      1.7x10^5   1.4x10^5 
en el tiempo de contacto "0H"       
CFU/muestra) 
 
Control de Viabilidad- en contacto “24H”   3.7x10^8   1.1x10^8  
tiempo (CFU/muestra) 
 
%Reducción      91.4    91.6   
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Organismo(s) de prueba     Klebsiella pneumoniae ATCC 

    4352 
 

 
Concentración de bacterias (CFU/ml)     1,5x10^5 
 

 
Muestra de prueba tratada: en "0H"     1.5x10^5  
tiempo de contacto (CFU/muestra) 
 
Muestra de prueba tratada: en "24H"     3.1x10^7  
tiempo de contacto (CFU/muestra) 
 
Muestra de control sin tratar: a "0H"     1.4x10^5  
tiempo de contacto (CFU/muestra) 
 
Muestra de control sin tratar: a "24 horas"    3.5x10^8  
tiempo de contacto (CFU/muestra) 
 
Control de viabilidad: en el tiempo de contacto "0H"   1,4x10^5  
(CFU/muestra) 
 
Control de viabilidad: en el tiempo de contacto "24 horas"  3.6x10^8  
(CFU/muestra) 
 
 
% Reducción       91.1 
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Notas: 
  
 
La muestra de prueba tratada no ha sido esterilizada antes de la prueba. 
 
La muestra de control sin tratar es un tejido de control de viabilidad de prueba antimicrobiana estándar del Consejo 
Internacional Antimicrobiano. 
La muestra de control de validez de la prueba es 100% algodón proporcionado por el laboratorio SGS. 
El neutralizador es caldo DE. 
El diluyente es 1/20NB+0,05% Triton X-100. 
Tamaño y forma de las muestras de prueba: 4 piezas/cuadrado/3,8*3,8 cm, igual a 1,0 g. 
 
Método de cálculo de reducción: 
 
R=100(B-A) /B; 
R=%reducción; 
A = el número de bacterias recuperadas de las muestras de muestras de prueba tratadas inoculadas en el frasco 
incubado durante el período de contacto de 24 h; 
B = el número de bacterias recuperadas de las muestras de muestras de prueba inoculadas sin tratar en el frasco 
incubado durante el período de contacto de 24 h. 
 
Procedimiento de lavado: AATCC TM 135-2018t, opción 1, lavado a máquina a 80±5 °F con una carga total de 1,8 
kg (Balasto tipo 1 + muestra) y 66 ± 1 g de detergente de referencia estándar AATCC de 1993, ciclo normal, 
secado al aire libre 
 
 

*** Esta prueba fue realizada por SGS-CSTC GuangZhou Agriculture, Food & Life LABORATORIO 
 

 
 

La declaración de conformidad de este informe de prueba se basa únicamente en los valores medidos por el 
laboratorio y no tiene en cuenta sus incertidumbres. 

 
 

 
***Fin del Informe**
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